PRODUKTION

Materialangriff durch Desinfektionsmittel
Wie bestandig ist mein Medizinprodukt
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Bild 1: Ursachen fiir friihzeitige Alterung bei Polymeren
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Um ein langlebiges Medizinpro-
dukt auf den Markt bringen zu kén-
nen, sollte ein bestandiges Material
eine Grundvoraussetzung darstel-
len, denn gerade im medizinischen
Bereich wird standig mit Desinfekti-
onsmitteln gearbeitet. Die Material-
bestandigkeit muss wahrend des
gesamten Produktlebenszyklus
gewahrleistet sein und dient ins-
besondere zur Risikominimierung
gemal DIN EN ISO 14971.

Um also im medizinischen Bereich
Werkstoffe einsetzen zu konnen,
ist der Nachweis der Bestandigkeit
gegen regelméRige Reinigungs-,
Desinfektions- und Sterilisations-
prozesse zwangslaufig unabdingbar.
Dies garantiert ein hohes MaR an
Qualitét und Hygiene, was sowohl
dem Patienten, als auch dem Per-
sonal zu Gute kommt.

Besonders bei einer langjahrigen
Nutzung eines medizinischen Werk-
stoffes kdnnen aufgrund fortwah-
render Tauch- und Wischdesinfekti-
onen samtliche chemische und phy-
sikalische Belastungen auf die Pro-
duktoberflache einwirken, denen
Stand gehalten werden muss.

Auswirkung durch
Desinfektionsmittel

In Deutschland gibt es eine Viel-
zahl an Desinfektionsmitteln. Auf
dem internationalen Markt wird diese
bereits grole Anzahl an Desinfek-
tionsmitteln entsprechend umfang-
reicher. Viele der national erhalt-
lichen Desinfektionsmittel basieren

auf Alkohol. Da jedoch nicht jedes
Material besténdig gegen Alkohole
ist, gibt es auch diverse Mittel auf
Chlor- oder Aldehydbasis.

Je nach Material konnen die
Auswirkungen eines inkompa-
tiblen Desinfektionsmittels unter-
schiedliche Veranderungen her-
vorrufen. Diese Anderungen kon-
nen diverse Schweregrade anneh-
men. Von duBerlichen Glanzénde-
rungen der Oberflache, bis hin zu
schweren Schaden durch beispiels-
weise das Abldsen einer Beschich-
tung gibt es verschiedenste Resul-
tate. Diese kénnen sowohl auf che-
mische, als auch auf physikalische
Weise hervorgerufen werden.

Durch Einwirken von Desinfekti-
onsmittel kénnen vor allem Kunst-
stoffe in Mitleidenschaft gezogen
werden. Dabei kann das Material
beispielsweise kiinstliche Alterung
erfahren und briichig werden. Bei

Metallen besteht die Gefahr von
Korrosion. Diese Gefahren wer-
den jedoch im Folgenden genauer
erlautert.

Risiken bei Verwendung von
Polymeren

Kunststoffe sind durch ihre Bau-
weise besonders anfallig fir frihzei-
tige Alterungsvorgange. Diese kon-
nen beispielweise durch Strahlung,
chemische Belastung oder Tempe-
ratureinfllisse hervorgerufen wer-
den (Bild 1):

Die stetige Desinfektion im medi-
zinischen Bereich ist eine kontinu-
ierliche chemische Belastung des
Materials, welches grundsatzlich
die Zusammensetzung oder Mole-
kllstruktur eines Polymers veran-
dert. Dadurch kann es zu schwer-
wiegenden Schaden wie beispiels-
weise zur Oxidation, Hydrolyse,
Quellung und Spannungsrissbil-
dung kommen. Diese Anderungen
sind nicht nur optisch wenig anspre-
chend, sondern auch ein immen-
ses Risiko fiir den Patienten oder
Anwender.

Risiken bei Verwendung
von Metallen und
Metalllegierungen

Durch Anwendung eines inkom-
patiblen Desinfektionsmittels
besteht bei Metallen und Metall-
legierungen das Risiko der Korro-
sionsbildung. Diese kann sowohl
auBerlich sein und sich durch einen
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Bild 2: Verschiedene Arten von Korrosion, welche durch das Design
des Produkts in Kombination mit einer chemischen Dauerbelastung

hervorgerufen werden kénnen.
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Bild 3: Simulation einer mehrjdhrigen Behandlung mit Desinfektionsmittel
fiihrte zur Losung der Beschichtung (Quelle: senetics)

hohen Flachenanteil auszeichnen,
aber auch in die Tiefe gehen und
im Materialinneren immense Scha-
den verursachen. Dabei handelt es
sich meist um eine unerwiinschte
Reaktion, wodurch unterschiedliche
Arten von Korrosion entstehen kon-
nen (Bild 2):

Schaden an Medizinprodukten
aufgrund von Korrosion aufern sich
beispielsweise in Form von:

* Rost
+ Bildung von Lochern
+ Beschadigung von Schweilinéhten

Folgen durch die
Anwendung inkompatibler
Desinfektionsmittel

Durch stetige chemische und phy-
sikalische Belastungen, die auf ein
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Patient und Anwender darstellen
konnen. Wie bereits beschrieben,
besteht insbesondere bei Kunst-
stoffen die Gefahr einer beschleu-
nigten Alterung sowie der Einla-
gerung von Wasser. Diese Mate-
rialveranderung fiihrt dazu, dass
das Produkt schon friihzeitig nicht
mehr fiir den angegebenen Zweck
nutzbar ist. Durch Wassereinlage-
rungen und Alterung des Materi-
als wird dieses sprode und kann
um schlimmsten Fall im Patienten
kaputt gehen. Speziell bei Beschich-
tungen besteht bei stetiger physika-
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bestandig sind, kann das beschich-
tete Material durch einen Wisch-
vorgang leicht abgetragen werden.
Dies hat zur Folge, dass das Basis-
material zum Vorschein kommt und
der Schutz nicht mehr gegeben ist.
In diesem Fall kénnen sich Stoffe
herausldsen, welche fiir Patient oder
Anwender toxisch sein kdnnen. In
Bild 3 ist eine chemisch-physika-
lische Krafteinwirkung durch eine
mehrjahrig simulierte Wischdesin-
fektion gezeigt.

Ein Materialangriff bei Metallen
auBert sich meist in Form einer friih-

Bild 4a: Zange vor der Desinfektion, Bild 4b: Mikroskopische Aufnahme zur Bewertung von Beschichtungsschdden
nach einer simulierten Tauchdesinfektion

Material einwirken, kdnnen Scha-
den hervorgerufen werden, wel-
che schwerwiegende Folgen fiir

lischer Krafteinwirkung die Gefahr
einer Abldsung. Bei Beschichtungen,
die gegen Desinfektionsmittel nicht

Bild 5: Chemische Dauerbelastung durch Testung der Desinfektionsmittelbestindigkeit via Tauchdesinfektion
(Quelle: senetics)
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zeitigen Korrosion. In Bild 4 ist ein
Operationsbesteck gezeigt, welches
mittels eines inkompatiblen Desin-
fektionsmittels in einer Tauchdesin-
fektion (Bild 4b) desinfiziert wurde.

Speziell bei der Verwendung von
Operationsbesteck ist darauf zu
achten, dass die Produkte keine
Korrosionserscheinungen aufwei-
sen, denn diese Materialien haben
direkten Kontakt mit dem Korper-
inneren. Im Falle einer Verwendung
kann sich das korrodierte Mate-
rial abldsen und die Operations-
wunde kontaminieren. Dies kann
im schlimmsten Fall zu starken Ent-
zlindungen fihren.

Materialtestung zur
Vorbeugung von
unerwiinschten Reaktionen
durch Desinfektionsmittel

Um den Folgen des Material-
angriffs durch Desinfektionsmittel
préventiv entgegenzuwirken, gibt
es mehrere Ansatze zur Analyse
der Materialbestandigkeit. Dabei
muss nach Material und Anwen-
dungsbereich entschieden wer-
den. Beispielsweise gibt es Medi-
zinprodukte, welche laut Herstel-
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Bild 6: Chemische und physikalische Dauerbelastung durch Testung der Desinfektionsmittelbestdndigkeit via Wischdesinfektion (Quelle: senetics)

ler mittels Wischdesinfektion des-
infiziert werden missen. Die Ein-
wirkzeit des Desinfektionsmittels
legt dabei der Desinfektionsmittel-
hersteller fest. Dieses Verfahren
wird haufig fiir Oberflachen (bei-
spielsweise bei Patiententragen)
genutzt und reprasentiert sowohl
eine chemische, als auch eine
physikalische Krafteinwirkung auf
das Material.

Andere Produkte werden durch
Eintauchen in ein Desinfektions-
mittelbad desinfiziert. Dieses Ver-
fahren wirkt ausschlieflich che-
misch auf das Material und wird
beispielsweise bei Operationsbe-
steck angewandt.

Tauchdesinfektion

Eine Tauchdesinfektion (ibt eine
chemische Belastung auf das zu
testende Material aus. Dabei wer-
den Proben desselben Materials
und derselben GroRen in einem
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festgelegten Zeitraum zur Halfte
hochkant in das ausgewahlte Des-
infektionsmittel eingetaucht (Bild 5).

Dort verweilt das Produkt je
nach simulierter Anwendungszeit
fur wenige Stunden bis zu mehre-
ren Tagen. Im Anschluss wird das
Produkt mittels destilliertem Was-
ser gespilt und auf Anderungen
und Schaden begutachtet. Fir
eine Bewertung der Folgen wer-
den sowohl makroskopische, als
auch mikroskopische Bilder der
getesteten Oberflachen aufgenom-
men. Die Grenzflache zwischen ein-
getauchtem Material und nicht ein-
getauchtem Material ist hier eben-
falls entscheidend.

Zur Beurteilung von Schéden
kdnnen unterschiedliche Einflisse
betrachtet werden:

+ Anderungen der Oberfléche durch
Farbanderung

* Festigkeitsdnderung

+ Glanzénderung

* Haptik
* Rissbildung
e uvm.

Die Akzeptanzkriterien, welche
vorab definiert werden, entschei-
den Uber die Bestandigkeit des
Materials.

Wischdesinfektion

Eine Wischdesinfektion (bt hin-
gegen nicht nur eine chemische,
sondern auch eine physikalische
Belastung auf den Priifling aus.
Die physikalische Belastung ent-
steht durch Reibung eines mit Des-
infektionsmittel getrénkten Desin-
fektionsmitteltuches wahrend eines
Wischvorgangs (Bild 6).

Bei dem Test einer Wischdes-
infektion wird die Krafteinwirkung
auf das Material sowie der genaue
Prifablauf klar definiert. Es kdnnen
beispielsweise Zeiten program-
miert werden, wie lange das Mate-
rial gewischt werden soll. Diese

Informationen muss der Herstel-
ler in seiner Desinfektionsanlei-
tung neben einem Desinfektions-
mittel angeben. Je nach Anwen-
dung kann zuséatzlich die Anzahl
an Wischungen eingestellt wer-
den, mit welcher das Medizinpro-
dukt getestet werden soll.

Nach definierter Anzahl an
Wischungen wird das Produkt
auf etwaige Anderungen der
Oberflache analysiert. Auch
hier empfiehlt sich sowohl eine
makroskopische, wie auch
mikroskopische Betrachtung der
Oberflache. Zur Beurteilung der
Schéaden und Anderungen kon-
nen die oben Kriterien heran-
gezogen werden. Speziell bei
der Beurteilung von Beschich-
tungen kann auch auf Blasenbil-
dung eingegangen werden. Auch
hier entscheiden die vorab defi-
nierten Akzeptanzkriterien Uber
das Bestehen des Bestandig-
keitstests. <«
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